4 Flexi-Step

FLEXIBLE SOLUTIONS

Gra w klasy 500 x 500 x 30 - 90 mm

Nawierzchnia "Gra w klasy" FLEXI-STEP PLUS to elastyczne elementy stosowane na placach zabaw,
boiskach, Sciezkach itp. Nawierzchnia wystgpuje w gotowych elementach o wymiarach 500x500 mm i
grubosci 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 75 mm, 90 mm. Kazda ptyta taczy si¢ z
sasiednimi za pomoca 16 kotkéw montazowych. Na kazdej krawedzi ptytki znajduja si¢ 4 kotki
montazowe. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada si¢ z mieszaniny granulatu gumowego
SBR oraz kleju poliuretanowego, a cyfry z granulatu gumowego EPDM 1 kolorowego kleju
poliuretanowego. Posiada wilasciwosci antyposlizgowe oraz jest odporna na warunki atmosferyczne i
Scieranie.

Nawierzchnia posiada certyfikat bezpieczerstwa upadku uzyskany zgodnie z PN-EN 1177 oraz Atest
Higieniczny.

Ponizej dostgpne kolory plytek z granulatu gumowego SBR oraz cyfr z granulatu gumowego EPDM.
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Sposob ukladania nawierzchni

Piyty Flexi-Step PLUS sa ukladane recznie na stabilnej podbudowie. Przed montazem zaleca sig
szczegblowe zapoznanie z instrukcja montazu producenta instalowanej nawierzchni. ktaczenie
poszczegllnych elementow nawierzchni (Flexi-Step PLUS) nastgpuje dzigki wykorzystaniu
systemowych kotkéw montazowych. Na kazdej krawedzi ptytki znajduja si¢ 4 kotki montazowe.

Zaleca si¢ uktadanie ptytek w ,cegietke” tj. jeden rzad wzgledem drugiego przesunigty o p6t ptytki.
Nawierzchnia bezpieczna obramowana bedzie systemowym elastycznym obrzezem z wewngtrznym
usztywnieniem (wewnatrz obrzeza zatopiono stalowa konstrukcje) oraz dodatkowymi kotwami
montazowymi. Kotwy maja za zadanie poprawe stabilno$ci mocowania w tawie. W czole obrzeza znajduja
si¢ otwory na karbowane kotki montazowe stuzace do taczenia ze soba sasiadujacych obrzezy.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Prace powinny by¢ wykonywane przez caty czas instalacji w temperaturze powyzej +30C oraz przy braku
opadéw atmosferycznych.

Stosowanie materialow rownowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczeristwo uzytkowania nawierzchni oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ stosowania plyt o mniejszej liczbie kotkow
montazowych oraz zastosowania materiatéw nie posiadajacych dokumentéw okreslonych powyzej.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczernstwa upadkéw z
zadanej wysokosci.
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Piyty elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakturg¢ zewngtrzng. Tolerancja produkcyjna grubosci
nawierzchni wynosi +/- 3 mm. Szczeliny pomigdzy ptytkami nie powinny by¢ wigksze niz ok. 5 mm.
R6wnos¢ nawierzchni powinna miescié si¢ w przedziale +/- 5 mm na facie 2 m.

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

¢ clementy sq nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢,

® bezwzglednie nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktére przy nadepnigciu na nie moga spowodowaé uszkodzenie nawierzchni,

* nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchni¢ piasku, ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace si¢ na nawierzchni zabrudzenia i Smieci (liScie, kamienie, papiery, btoto, §mieci,
igliwie etc.), uzytkownik obowiagzany jest prowadzi¢ biezaca pielggnacj¢ nawierzchni,

¢ unikaé zabrudzen olejem, emulsjq asfaltowa oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie nawierzchni,

¢ do klejenia nawierzchni nie wolno stosowaé materialéw na bazie ropy naftowej,

* nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach, chodzié
po niej w butach na szpilkach, w korkach...

¢ nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach, motorach, quadach
itp.

® przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien
by¢ kontrolowany - réwniez ze wzglgdu na no$Sno$¢ podbudowy,

* nie dopuszczaé do sytuacji, aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez nieprawidiowe
wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podiozu
przepuszczalnym,

¢ w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemia, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnig oczyscié
przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze Smieci mozna usunaC rgcznie lub przy uzyciu
szczotki,

e do gruntownego czyszczenia nalezy stosowal beztluszczowy aktywny detergent, w zadnym
wypadku nie wolno stosowaé §rodkéw zracych, na bazie chloru, rozpuszczalnikéw ani materiatéw
Scierajacych,

¢ kolorowe nawierzchnie moga by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu,

e w przypadku plytek z naktadka wykonang z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spowodowane
czynnikami Srodowiska mogg by¢ Scierane.
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